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PROCESSO EFICIENTE DE PURIFICACAO DO CARDANOL ISOLADO DO
LIQUIDO DA CASCA DE CASTANHA DE CAJU (LCC) E PRODUCAO DE
DERIVADOS DE INTERESSE INDUSTRIAL

CAMPO DA INVENCAO

[001] A presente invengdo refere-se a processos de isolamento e purificagdo do
cardanol a partir do LCC técnico para a produgdo de derivados epdxi-éteres e hidroxi-
éteres por reacdes na posi¢do fenolica. A invengdo ¢ de ampla aplicagdo em varios
seguimentos industriais uma vez que se utiliza da biomassa da cadeia produtiva do caju e
se constitui por procedimentos de baixo impacto ambiental para gerar produtos de
variadas propriedades, incluindo atividade biolégica. A descri¢do relata a produgdo e
purificagdo através de cristalizag@o ou precipitagdo dos produtos finais levando a altos
rendimentos dos compostos-alvos, com grau de pureza elevado, em muitos casos a
extragdo ¢ suficiente para isolar o produto dispensando etapas de purificacfo adicionais
com economia de solventes e tempo. Além de ser processos de alto desempenho
quantitativo e qualitativo, a metodologia ¢ também de facil reprodugdo podendo ser
realizado em forno micro-ondas ou por refluxo em dgua tornando-a flexivel em relagdo a
infraestrutura de equipamentos,

ANTECEDENTES DA INVENCAO/ ESTADO DA TECNICA

(0021 A puriﬁca§§0 do cardanol tem sido descrita de diversas formas, desde processos
de extragdo por solventes empregando éter de petrdleo, éter etilico ¢ metanol(Yi-Hsu Ju
et al. J.T.LC.E, 976, 2014), derivatizagdo e extragdo sob a forma de sais de amdnio (GB2
066820 A), ou, pela derivatiza@é{) dos subprodutos mais reativos em compostos de
maior massa molar via Mannich (GB 2 152925 A)e posterior extragdo do cardanol do
meio reacional (KUMAR, P.P et al. J. Agric. Food Chem. 504708) e ainda por
cromatografia em coluna dentre outros métodos comparativos utilizando solventes e/ou
métodos cromatograficos (www.portalabpg.org. br/IBP0670-05).

[003] As patentes PI 0609354-0 e PI 0608989-5 relatam o isolamento do cardanol por
um processo laborioso constituido de 4 etapas de destilagiio e redestilagdo fracionada,
acetilagdo com anidrido e tratamentos dos intermedidrios empregando acido no processo.
[004] A produgdo de derivados do cardanol possui relatos referentes & formacdo de

polimeros e de atividade bioldgicas importantes das quais este invento podera ser de
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amplo aproveitamento e aplicagdo tecnologica. Os registros de atividade biolégica sdo
ainda raros como, por exemplo, a invengao PI 9900889-9 que descreve a agdo inseticida
deste produto, a BR 102012021839 9 A2, relatando a acdo antioxidante, e a invengdo Pl
04043145-8 que trata da produgdo de éter glicol pela epoxidagio das insaturagdes
presentes na cadeia alifatica do cardanol.

SUMARIO DA INVENCAO

[005] 1) Purificaciio eficiente do cardanol a partir do LCC técnico

[006] A presente invengdo apresenta apenas duas etapas para purificagio eficiente do
cardanol: uma filtragdo da solugfio feita de LCC diluido numa mistura hexano/acetato
(1:1) e a destilag@o levando ao produto com 80% de rendimento, sem uso de acidos ou
bases, sendo um processo rapido e relativamente limpo realizado em até 40 minutos de
trabalho. Portanto, o processo se caracteriza por ser econdmico em termos energéticos e
reduzir o uso de reagentes e minimizando descartes.

[007] O cardanol é obtido a partir do liquido da casca da castanha de caju técnico (LCC
Técnico) através de filtragio sobre celite e/ou silica, seguido por destilagdo sob pressdo
reduzida.

[008] O cardanol saturado ¢ obtido facilmente e com excelente rendimento por

hidrogenagdo catalitica da mistura de cardanéis (1a-d), (Estruturas quimicas 1).
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Estruturas quimicas 1. Estruturas quimicas dos cardandis la-d.
[009] O cardanol (la-d) ¢ o principal componente do liquido da casca da castanha do
caju (LCC), que representa uma das maiores fontes naturais de lipideos fendlicos.

Dependendo do modo de extragdo, o LCC ¢ classificado em dois tipos: LCC extraido
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com solvente (LCC bruto) e LCC Técnico. O primeiro tipo contém principalmente acido
anacardico, cardol, cardanol e tragos de metilcardol, como exibidos na figura 1. Apéds o
processo industrial de tratamento térmico (aquecimento) para obten¢do da castanha de
caju, o 4cido anacardico € descarboxilado fornecendo o LCC técnico, o qual ¢ livre do
acido anacardico, tendo como principais constituintes: cardanol (60-65%), cardol (15-
20%) e materiais poliméricos (10%). Cada componente fendlico contém constituintes
saturados e insaturados (monoenos, dienos e trienos).

[010] 2) Pradugﬁa de éter epoxipropil e haloidrina de cardanol e de seu derivado
hidrogenado

[011] As reagdes envolvendo a hidroxila fendlica do cardanol e seu derivado saturado
(la) e epicloridrina fazem uso geralmente de bases nitrogenadas tais como piridina,
alquilaminas e de bases fortes inorganicas hidroxidos metdlicos e solventes conforme
descrevem os trabalhos WO2009106564 A2, WO 2012143879 Al e US 20120165339
Al.

[012] Neste contexto ¢ importante ressaltar que além do desconforto e toxicidade
envolvendo a base nitrogenada, ¢ recorrente neste tipo de reagio a polimerizagdo que
leva a formacdo de um sdélido escuro, reduzindo o rendimento dos produtos e
dificultando e alongando o tempo do processo de extragdo e fazendo uso de maior
quantidade de solvente empregado. Posteriormente, ha a exigéncia de remogdo da base
nitrogenada com uso de 4acidos o que gera um odor nauseante. Adicionalmente, o
emprego de 4cidos pode levar a desalquilagio no oxigénio fendlico do produto obtido
convertendo-o novamente ao material de partida.

[013] No método aqui descrito ndo se emprega base em quantidade equimolar e sim de
quantidade catalitica, dispensando uso de acidos e evitando a evolugdio de odor no
ambiente ou de exposig¢do a riscos de manipulagdo durante o processo de extragdo.

[014] O invento ndo faz uso de solventes durante a reagdo, a epicloridrina empregada
em excesso pode ser reutilizada em outras reagdes e o cardanol € convertido
quantitativamente aos produtos.

[015] Neste processo pode-se utilizar refluxo de dgua ou apenas realizar a reagdo em

condig¢des de micro-ondas, sem qualquer alteragdo do balanco estequiométrico da reagfo.
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Este processo representa economia de reagentes, energética, de tempo e seguranga
humana e ambiental.

[016] Abertura dos epoxidos

[017] Com relagdo a esta reagdio a invengdo pode resolver os problemas que ocorrem
durante a abertura dos epoxidos por nucledfilos de derivados do cardanol e de seu
analogo saturado que levam a baixos rendimentos, ndo sdo ambientalmente corretos ¢
resultam na desalquilagfio do oxigénio fendlico em meio 4cido (WO 2009110424 Al).
[018] Em reaéﬁea de acoplamento do cardanol com epicloridrina, se resolvem os
problemas de polimeriza¢do da epicloridrina, evita o uso de solventes, evita o uso
equimolar de bases, e por consequéncia o uso de acidos para a neutralizagdo e remogdo
das bases nitrogenadas, podendo ser feito em refluxo ou em condigdo de micro-ondas
reduzindo o consumo energético do processo.

[019] Reacgdes de hidrogenacio

[020] No processo de hidrogenagdo do cardanol ha redugdo do consumo de energia
devido ao curto periodo necessario para se completar a reagfo. Este método emprega 10
% de Pd/C em acetato de etila e apds a reagdo pode-se  reutilizar o catalisador
empregado. Este procedimento e leva a conversdo quantitativa dos reagentes em
produtos em curto intervalo de tempo.

[021] Processo de obtengiio do cardanol

[022] No processo de obten¢do do cardanol a inven¢@o reduz o tempo € o consumo
energético por se caracterizar por resolver os problemas de formagdo de espumas e
explosdes de bolhas recorrentes que causam a redugdo da pureza do destilado e troca de
toda a vidraria de recolhimento do destilado, evitando a redestilagdo ¢ a polimerizagio
do material.

DESCRICAO DETALHADA DA INVENCAO

[023] As metodologias envolvem reagdes de nucledfilos com epdxido do cardanol e
cardanol hidrogenado empregando os reagentes: acetato de sédio, morfolina e
etanotiolato de potassio e azida. Estas reagdes sdo realizadas em refluxo e em condigéo
de micro-ondas (esquema 1) sem solvente ou com uso de solventes verdes, com
economia energética, ambientalmente adequada/correta (benigna), segura, com

conversdo total dos reagentes em produtos.
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Esquema 1. Abertura de éteres epoxipropil cardanol (2a-d) com nucle6filos.

[024] E apresentada a metodologia de acoplamento do cardanol (la-d) e cardanol
hidrogenado puro (1a) com a epicloridrina em reagio sob condigdes de refluxo e micro-
ondas (esquema 2), com economia energética, ambientalmente adequada/correta
(benigna), segura, com conversdo total dos reagentes em produtos e seletividade sem uso

de bases equimolares.
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1a, Ry = CysH34
1h, Ry = Q;gi"?gg

1¢, Ry = CysHyy

1d, Ry = CysHas

233 R'g = ngHm
2b, R; = C‘@ﬁﬂgg
2c, R1 = Cq&Hg;:
2&, R«; = Cgngg

33, R; = C;5H33
3b, Ry = CygHag
3¢, R»; = Q@gﬂzy
3d, R‘g S C@ﬁf’fg5

Esquema 2. Acoplamento do cardanol com epicloridrina.
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[025] O processo de hidrogenagdo do cardanol a cardanol saturado, ¢ realizado em

curto intervalo de tempo e permitindo alto rendimento (esquema 3).

OH
Ho, Pd-C 10%
7B\ 2 ’ N

HO
. pressdo, 30-60 minutos @A/W\/\/\/\/
Ry

1b, RA; = C}gﬁgg
1¢, Ry = CysHy7
Qdi Rg = C%Hgg

1a

Esquema 3. Hidrogenagdo do cardanol 1b-d.

[026] Adicionalmente, sdo apresentados processos aperfeicoados para obtencdo e
purificagfio de cardanol a partir de LCC, com menos produtos secundarios em alto
rendimento e intervalo de tempo reduzido.

[027] A presente invengdo ¢ detalhada pelos exemplos a seguir, porém, ndo ¢ limitada
pelos referidos exemplos.

EXEMPLO 1

Obtencao e purificaciio do cardanol

[028] Em um béquer de 400 mL solubiliza-se 100 mL (86 g) de LCC numa mistura de
200 mL de acetato de etila e hexano ﬁuma propor¢do de 1:1, filtra-se num funil de
Biichner, empregando 200 gramas de celite como agente filtrante. A mistura de solventes
¢ totalmente removida ;3{;;‘ evaporador rotativo. O filtrado obtido ¢ céiacadé em z;i*rx
baldo com condensador acoplado (tipo short path) a pressdo reduzida (40-60 mmHg) e
temperatura em torno de 169-210 °C. Obtém-se 40,59 g, correspondente a 80% de
rendimento de cardanol.

EXEMPLO 2

Hidrogenacio do Cardanol

[029] Em um recipiente de vidro de 500 ml sdo colocados 11,174 g (37 mmol) de
cardanol dissolvidos em 300 ml. de acetato de etila e 1,13 g de (1,04 mmol 10% Pd/C).
A mistura reagente ¢ colocada em um hidrogenador do tipo Parr e submetido a pressio
de hidrogénio de 60 libras agitando-se por um periodo de 30 a 60 minutos. Ao término, a

mistura ¢ deixada para decantar. O decantado constituido de Pd/C pode ser reutilizado no
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mesmo processo. O sobrenadante ¢ entdo removido e filtrado em funil de Biichner
contendo celite como agente filtrante e aplicando-se vacuo. Posteriormente, o solvente €
removido em um evaporador rotativo e obtém-se um liquido viscoso que solidifica com
hexano a frio e apds ser removido obtém-se 10,9 g de sélido branco (rendimento de
98%). O produto obtido pode ser empregado na préxima etapa sem qualquer tratamento
posterior.

[030] Procedimento para preparaciio epoxipropril e haloidrina derivados do
cardanol e cardanol hidrogenado em condigiio de refluxo. ‘

EXEMPLO 3

Reagiio do cardanol ou cardanol hidrogenado com epicloridrina em refluxo:

[031] Num baldo de 25 mL sdo colocados 0,302 g (1 mmol) de cardanol (ou 0,304 g de
cardanol hidrogenado), 0,78 mL (10 mmol) de epicloridrina e 12 mg (9,8x107 mmol) de
DMAP. A mistura ¢ aquecida até 90 °C em banho de dgua por um periodo de 1 hora. A
reacdio pode ser monitorada por cromatografia em camada delgada de silica (CCD)
usando como eluente hexano:acetato (9:1) até o desaparecimento do cardanol (conversdo
de 100%). Apds esta etapa, a epicloridrina em excesso € recuperada em evaporador
rotativo e o concentrado obtido € colocado em funil de extragdo, dissolvido em 3 mL de
diclorometano e lavado com 1 mL de 4gua destilada. A emulsdo obtida, adiciona-se 0,5
g de cloreto de aménio separando-se a fase orgéanica e a fase aquosa ¢ extraida com
diclorometano (2 x 3 mL). Posteriormente, os extratos orgénicos sdo combinados e
secados sobre sulfato de sédio anidro (Na,SOy). Apos filtragdo, o solvente ¢ removido no
éva;:toradﬁr rotativo, o produto pode ser diretamente utilizado resultando na obtengdo de
0,350 g dos produtos puros (rendimento de 94-97%) constituindo de uma mistura
enriquecida de 70% do éter epoxipropil e 30% da haloidrina cardanol. A haloidrina da
mistura obtida pode ser convertida totalmente ao epdxido correspondente antes da etapa
de purifica¢dio em coluna pelo procedimento que se segue:

EXEMPLO 4

Conversiio de haloidrina do cardanol para éter epoxipropil cardanol

[032] Em um balao de 25 mL séo colocados 0,350 g da mistura epdxi-€ter e haloidrina
derivados do cardanol, dissolvidos em 6 mL de metanol e 3 mlL de solugdo LiOH

metandlica 0,5 M, mantida sob agitagdo vigorosa por um periodo de | hora. Apés este
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periodo o solvente ¢ removido em evaporador rotativo e o residuo transferido para um
funil de extragdo, dissolvido em diclorometano e lavado trés vezes com dgua. A fase
orgdnica ¢ secada sobre sulfato de sédio anidro e, apds filtragdo, o solvente removido a
pressdo reduzida. A mistura € convertida totalmente ao derivado epdxi-éter do cardanol
dispensando a etapa de purifica¢o.

EXEMPLO 5

Acoplamento do cardanol ou cardanol hidrogenado com epicloridrina em condigio
de micro-ondas |

[033] Um baldo de 25 mL contendo 0,302 g (Immol) de cardanol (ou equivalente do
cardanol hidrogenado), 0,78 mL (10mmol) de epicloridrina e 12 mg (9,8x107 mmol) de
DMAP ¢ colocado em um reator de micro-ondas CEM e submetidos a uma poténcia de
60 W, com limite de temperatura de 80 graus e agitagdo por um periodo de 10 minutos.
A reagdo pode ser monitorada por CCD até completa conversdo dos substratos nos
produtos desejados. Apds esta etapa, o excesso de epicloridrina € removido
(recuperando-se este reagente) e o produto obtido pode ser utilizado sem purificagdo
posterior obtendo-se desta forma 0,350 g, correspondente a 97% de rendimento.

[034] Reagoes de abertura do epoédxido cardanol e cardanol hidrogenado sob
refluxo e em condig¢des de reator de micro-ondas.

EXEMPLO 6

Reaciio com acetato de sédio ao epoxido seguida de hidrélise a diol do cardanol em
- condic¢io de refluxo

[035] Em um baldo de 50 mL sdo colocados 1,80 g (5 mmol) de epéxido cardanol e
AcONa (3,43 g) em AcOH (25 mL) e a mistura aquecida até 80 °C por 2 horas. A
solugdo resultante ¢ lavada com 500 mL de salmoura e extraida com éter etilico. As fases
orgdnicas sdo reunidas e cuidadosamente lavadas com 30 ml solu¢do saturada de
bicarbonato de sédio (NaHCO;) e posteriormente com 30 mL salmoura, secada sobre 2 g
de Na,S0,, filtrada e o solvente removido por pressdo reduzida. O produto
hidroxiacetato obtido nfo precisa ser isolado ¢/ou purificado sendo submetido a etapa de
hidrolise. O concentrado (2 g,) ¢ solubilizado em MeOH (30 mL) e uma solugdo
metanolica de LiOH 0,50 M (15 mL) ¢é adicionada e deixada em agitacdo a temperatura

ambiente por 2 horas. A reac¢do é monitorada por CCD e a solugdo resultante colocada na
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dgua em um funil de extragdo ¢ acidificada até pH proximo de 4. Em seguida, procede-se
a extragdo com éter metilico e secagem sobre sulfato de magnésio (MgSOy). Apos
filtragdo, o solvente ¢ entdo removido em evaporador rotativo (Rendimento 85%).

[036] O procedimento acima descrito ¢ analogo para a reagdo com etanotiolato de
potéssio que substitui neste caso o acetato de sédio e emprega-se dgua no lugar de acido
acético, obtendo-se rendimentos equivalentes.

EXEMPLO 7

Reacéio com acetato de sédio seguida de hidrolise para obtengiio do diol do cardanol
em condigiio de reator de micro-ondas

[037] Um baldo de 50 mL contendo 1,80 g (5 mmol) do derivado epoxido do cardanol e
AcONa (3,1@3’ g) em AcOH (25 ml), é colocada em um micro-ondas de reacdo e
submetido a uma poténcia de 60 W, com limite de temperatura de 80 °C e agitagdo por
um periodo de 10 minutos. A solugdio resultante ¢ lavada com 500 mL de salmoura ¢
extraida com éter etilico. A fase organica ¢é reunida e cuidadosamente lavada com 30 mL
solugdo saturada de bicarbonato de soédio (NaHCO;) e posteriormente com 30 mL
salmoura, secada sobre 2g Na,SO, e, apds filtragdo, o solvente ¢ removido por pressdo
reduzida. O produto hidroxiacetato obtido ndo precisa ser isolado e ¢ submetido a etapa
de hidrolise. O concentrado (2g) ¢ solubilizado em MeOH (30 mL) e uma solugdo
metandlica de LiOH 0,50 M (15 mL) ¢ adicionada e deixada em agitagdo a temperatura
ambiente por 2 horas. A reagdio pode ser monitorada por CCD e a solugdo resultante é
colocada na dgua em um funil de extra¢do e acidificada até pH préoximo de 4. Em
seguida, procede-se a extragio com éter metilico e secagem sobre sulfato de magnésio
(MgS0,). Ap6s filtragdo, o solvente ¢ removido em evaporador rotativo (Rendimento de
95%).

[038] O procedimento acima descrito ¢ andlogo para a reagdo com etanotiolato de
potdssio que substitui neste caso o acetato de sédio e emprega-se agua no lugar de acido
acético e fornece rendimentos equivalentes.

EXEMPLO 8

Reacdio de morfolina com o epoéxido de cardanol e cardanol hidrogenado em

condicio de refluxo
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[039] Num baldo de 25 mL com condensador de refluxo acoplado sdo colocados 0,302
g (1 mmol) de cardanol (ou equivalente do cardanol hidrogenado), 2 mL de morfolina. A
mistura é submetida a agitagdo sob refluxo a 130 °C, por um periodo de 12 horas. A
reagdo ¢ monitorada por CCD até se observar a total conversdo ao produto que € entdo
purificado por cristalizagdio no caso do cardanol hidrogenado ou coluna filtrante simples
com silica flash obtendo-se 68% de rendimento.

EXEMPLO 10

Rea¢do da morfolina com o epéxido de cardanol e cardanol hidrogenado em
condiciio de micro-ondas

[040] Num baldo de 25 mL com condensador de refluxo acoplado sdo colocados 0,302
g‘( 1 mmol) de cardanol (ou equivalente do cardanol hidrogenado), 2 mL de morfolina. A
mistura ¢ submetida a agitagio sob refluxo em micro-ondas e submetida a uma poténcia
de 70 W, com limite de temperatura de 120 °C e agitagdo por um periodo de 30 minutos.
Apbs este periodo, ¢ realizada a remogdo do solvente e purificagdo de forma analoga a
reagéio em refluxo, obtendo-se rendimento de 80%.

EXEMPLO 11

Reagdo da azida de sédio com o epixido de cardanol e cardanol hidrogenado em
condic¢io de refluxo

[041] Em um baldo de 25 ml. com condensador de refluxo acoplado, sdo dissolvidos
0,25 mmol do epdxido derivado do cardanol ou cardanol hidrogenado e 0,150g (2,28
mmol)de azida de sdédio dissolvidos em 2 ml de carbonato de dimetila. A mistura
reagente ¢ aquecida a 110 °C. A reagfio pode ser monitorada por CCD até o consumo
total do material de partida (19 h). O produto ¢ purificado por recristalizagdo ou coluna
filtrante simples empregando-se silica tipo flash obtendo-se a azida (67 mg, 65,5%) na
forma de um liquido amarelo.

EXEMPLO 12

Reacgiio de azida de sédio com o epéxido de cardanol e cardanol hidrogenado em
condi¢io de micro-ondas

[042] Em um baldo de 25 mL com condensador de refluxo acoplado, sdo dissolvidos
0,25 mmol do epdxido derivado do cardanol ou cardanol hidrogenado ¢ 0,150 g (2,28

mmol) de azida de sédio dissolvidos em 2 ml. de carbonato de dimetila sdo colocados
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em micro-ondas e submetidos a uma poténcia de 80W, com limite de temperatura de
120°C e agitagdo por um periodo de 30 minutos, A reagdo é monitorada por CCD até
conversdo de 100%. Apos esta etapa, o excesso de morfolina é removido e o produto ¢
purificado por recristalizagdo ou coluna filtrante simples empregando-se silica flash

obtendo-se 70% de rendimento.
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REINVIDICACOES

1. Processo Eficiente de Purificagdo do Cardanol Isolado do Liquido da Casca de
Castanha de Caju (LCC) e Produgdo de Derivados de Interesse Industrial caracterizado
por empregar processos de filtragdo em celite ou silica, seguida da evaporagdo do
solvente e destilagdo a pressdo reduzida para obtengdo do cardanol livre de impurezas
para uso como intermedidrio quimico.

2. Processo Eficiente de Purificagdo do Cardanol, caracterizado pela possibilidade de ser
utilizado diretamente na forma de mistura insaturada ou ser submetido a hidrogenagdo
catalitica.

3. Processo Eficiente de Purificagio do Cardanol, de acordo com a reivindicagdo 2,
caracterizado por empregar como pressdo de hidrogénio em sistema fechado, juntamente
com solvente e paladio disperso sobre carbono como catalisador.

4. Processo Eficiente de Purificagdo do Cardanol, caracterizado por, na etapa de
derivatizacdo no oxigénio fenodlico com epicloridrina, empregar base em quantidade
catalitica para obtengio de uma mistura de epoxi-éter e haloidrina derivados do cardanol e
cardanol hidrogenado respectivamente e pode ser feito sob refluxo ou irradiagdo de micro-
ondas. ;

5. Processo Eficiente de Purificagdio do Cardanol, caracterizado por, na etapa de
tratamento com nucleofilos aos substratos epoxi-éter e haloidrina derivados do cardanol e
cardanol hid?‘ageﬂadi}g empregar o0s substratos sem uso de solventes ou utilizando

solventes verdes podendo ser realizado sob refluxo ou reator de micro-ondas.
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RESUMO

PROCESSO EFICIENTE DE PURIFICACAO DO CARDANOL ISOLADO DO
LIQUIDO DA CASCA DE CASTANHA DE CAJU (LCC) E PRODUCAO DE
DERIVADOS DE INTERESSE INDUSTRIAL

A presente invengdo descreve a purificagdo do cardanol o qual ¢é constituido por uma mistura
de 3-((Z)-tetradec-7-enilfenol,3-((7Z, 10)-tetradec-7,10-dienil)fenol, 3-((7Z, 10Z)-tetradec-
7,10-trienil)fenol provenientes do liquido da casca da castanha do caju processada
termicamente (LCC técnico) e a preparagio do 3-pentadecilfenol (cardanol hidrogenado) os
quais foram utilizados como materiais de partida ou intermedidrio para reagir com a
epicloridrina, levando a obtengdo de haloidrinas e epoxi-éteres. Os epoxi-éteres foram
tratados com acetato, tioacetato e morfolina para levar a novos derivados funcionalizados.
Esta invengdo tem como um dos objetivos resolver os problemas recorrentes da purificag@o
do cardanol por processo de destilagdo do LCC tais como: a formagfo de espumas, bolhas,
baixo rendimento e impurezas. A metodologia emprega reator de micro-ondas para obtengdo
de epoxido ou haloidrina a partir do cardanol ou seu derivado hidrogenado por tratamento
com epicloridrina e dispensa o uso de solventes e bases em quantidades equimolares. Desta
maneira, o processo pode ser considerado ecologicamente correto (verde), pois, soluciona
problemas de baixo rendimento e ¢ economicamente e tecnologicamente viavel do ponto de
vista energético. A técnica também permite a produgdo de outros derivados do cardanol e do
seu equivalente hidrogenado, destacando-se os seguintes compostos obtidos a partir do
epoxi-éter do cardanol hidr(}genad{}: acetato de 3-(3-pentadecilfenoxil)-2-hidroxipropil, 1-(3-
pentadecilfenoxil)-3-morfolinopropan-2-ol, '1~(3w\§enmdeci¥fem}xil)—SVﬁazid&pmpan«Zwai, 3-
(3-pentadecilfenoxil)propano-1,2-diol,  etanoticato  de  S-3-(3-pentadecilfenoxil)-2-

hidroxipropil.



